Proprieta fisico-chimiche

. . < iz : Metodo di prova / Standard of test / Valore medio / Mean value /
Physical CheTBFC;S"ggﬁFgﬁre“rﬁisséﬁeroéfgrfggﬁh%?g/g'nm chimiques Norme au test / Testnorm Valeur moyenne / Mittelwert
Dimensijoni
Dimensions 85mm / 9,5mm 2cm

Dimensions
Albmessungen

/S&spfetto superficiale
urface appearance

Aspect su%%rﬁciel >95% =95%
Oberflachenbeschaffenheit

Lunghezza e larghezza w +0,5% + 1,5 mm +0,5% + 1,5mm
Lenghtand width | a2 e
Longueur et largeur 10 test £05%+15 +0,5% + 1,5

Lange und Breife tes 1SO 10545 - 2 +0,5% +1,5mm +0,5% + 1,5mm

Spessore
E wacéggai +5% +0,5mm +5% +0,5mm
Starke

gtemhg?ité degli sc;jaigoh
raightness of sides

Rectitude des arrétes +0,5% +1,5mm +0,5% + 1,5mm
Kantengeradheit

Planarita

Bl faness IS0 10545-2 £0,3% +1,5mm £0,3% 1,5 mm
Ebenflachigkeit
W m | Vvariazioni di tono | |
I Shade variations
Variations de nuance WEEE SR VARAZIONE
| Tonvariationen | | ERGE ABNEICHUNG
Y \/}\/sstorb\rgentotd’acqua
ater absorption
rsr 1SO 10545 - 3 E<03%BlaGL
Wasseraufnahme
Resistenza al gelo Ingelivo
Revstance a0 se IS0 10545 -12 ingeit "
Frostbestdndigkeit Frostsicher
% Resistenza agli sbalzi termici Resistente
Y Resistance t0 thermal shock | 1SO 10545 - 9 Resistant
) Résistance aux écarts de température Résistant v
N Temperaturwechselbestandigkeit Widerstandsfahig

Resistenza della su’a%rﬂge (scala MOHS)
scale

Scratch hardness I
Dureté de la surfa(ce échelle I\XOHS) EN 101 MOHS = 6
Oberflachenharte (MOHS skala)

Resistenza alla abrasione della syperficie di piastrelle smaltate Greige, Sabbia: Bianco:
Resistance to surface abrasion of%\azed el o 1SO 10545 - 7 gggge ﬁ EIasse g
Résistance a abrasion de Ia surface des carreaux émaillés Classe 4 Clasee 2
Widerstand gegen Abrieb der Oberflache der glasierten Fliesen Gruppe 4 Gruppe B
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Classe A
Resistance to household chemicals Class A
Résistance aux produits chimiques ménagers Classe A
. e | \Viderstand gegen Haushaltsreiniger Gruppe A
ISO 10545 - 13
— Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Classe  LA-HA
Resistance to low concentrations of acids and bases Class LA-HA
Résistance aux acides et aux bases a faible concentration Classe  LA-HA
M | Widerstand gegen schwach konzentrierten Sauren und Laugen Gruppe LA-HA
Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Classe 5
Resistance to stains of glazed tiles 1SO 10545 - 14 Class 5
Résistance aux taches des carreaux émaillés Classe 5
Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Gruppe 5
i i Modulo di rottura - Modulus of rupture
i ggﬂgt‘ﬁgz&?g'\%{]ﬁ55|one Module de rupture - Bruchmodul P 150 10545 - 4 R=35N/mm? R= 50 N/mm?
Résistance a la flexion Carica di ratttira - Rreakine of minture [
T | Blegesugfestigkeit R o BTG offupture $>1300N S$>5000 N
DIN EN 16165 ANNEX B (no lux/lapp/silk) R10 R11 R11
B.C.RA. REP. CEC. 6/81 (no lux/lapp/silk) 040<M<0,74 M=>074 M=0,74
Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico
Anti-slip properties / Static coefficient of friction 8355@ ﬁig gasse ﬁigig g}asse QIEIE
Caracteristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique DIN EN 16165 ANNEX A (no lux/lapp/silk) C\ggge B céiie ALBiC C|2§§e AiBiC
—_ | Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Gruppe A+B Gruppe A+B+C Gruppe A+BC
Knacc  A+B Knacc  A+B+C Knacc  A+B+C
ANSI A 326.3 Acu Test (no lux/lapp/silk) M=>042 M=042 M=>042




